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・試験研究センターへのアクセスは、当法人ホームページでご確認下さい。 

・JNLA 認定シンボル（JNLA ロゴマーク）付き報告書を希望される場合は、別途お問い合わせ下さい。 

 

 

１．鋼材試験 
 
1）引張試験（試験方法 JIS Z 2241） 
試験片 
形状 

試験片 
種別 工 法 試験片形状 

・寸法 種類の記号 単位 料金（円） 

棒鋼 

継手 

ガス圧接、 

突合せ溶接 

D29 以下 SD685B，SD685R，SD785R 

1 本 1,210 
D32 以下 SD590A，SD590B，SD685A 

D35 以下 SD490 

D38 以下 SD295，SD345，SD390 

D32，D35 SD685B，SD685R，SD785R 

〃 4,290 
D35，D38 SD590A，SD590B，SD685A 

D38，D41 SD490 

D41 SD295，SD345，SD390 

機械式継手 

D35 以下 SD685B，SD685R，SD785R 

〃 3,850 D38 以下 SD590A，SD590B，SD685A 

D41 以下 SD295，SD345，SD390，SD490 

フレア溶接 D41 以下 SD295，SD345，SD390，SD490 〃 3,850 

上記以外の工法及び試験片 

形状・寸法 

種類の記号に関わらず破断荷重が
800kN 以下 〃 1,540 

種類の記号に関わらず破断荷重が
800kN を超え 1200kN 以下 〃 4,620 

素材 －－－ 

D29 以下 SD685B，SD685R，SD785R 

〃 1,650 
D32 以下 SD590A，SD590B，SD685A 

D35 以下 SD490 

D38 以下 SD295，SD345，SD390 

D32，D35 SD685B，SD685R，SD785R 

〃 4,730 
D35，D38 SD590A，SD590B，SD685A 

D38，D41 SD490 

D41 SD295，SD345，SD390 

上記以外の 

試験片 

形状・寸法 

種類の記号に関わらず破断荷重が
800kN 以下 〃 2,530 

種類の記号に関わらず破断荷重が
800kN を超え 1200kN 以下 〃 5,610 

鋼板 

継手 －－－ 

試験片形状・寸法および種類の記号に関わらず破断荷重
が 800kN 以下 〃 1,870+A 

試験片形状・寸法および種類の記号に関わらず破断荷重
が 800kN を超え 1200kN 以下 〃 4,840+A 

素材 －－－ 

試験片形状・寸法および種類の記号に関わらず破断荷重
が 800kN 以下 〃 2,530+A 

試験片形状・寸法および種類の記号に関わらず破断荷重
が 800kN を超え 1200kN 以下 〃 5,610+A 

注）A：当法人で加工を行った場合はその費用（見積）が加算されます。 

  

https://www.gbrc.or.jp 
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2）曲げ試験（試験方法 JIS Z 2248，JIS Z 3122） 

試験片 
形状 

試験片 
種別 工 法 試験片形状 

・寸法 種類の記号 単位 料金（円） 

棒鋼 

継手 

及び 

素材 

－－－ 

D29 以下 SD390 

1 本 1,210+A D35 以下 
SD295，SD345，SD490，SD590A，SD590B，

SD685A，SD685B 

D41 以下 SD685R，SD785R 

D32，D35，D38，D41 SD390 

〃 5,500+A 

D38，D41 
SD295，SD345，SD490，SD590A，SD590B，

SD685A，SD685B 

上記以外の試験片寸法及び種類の記号で曲げスパンが

250mm 以下の場合 
〃 1,210+A 

上記以外の試験片寸法及び種類の記号で曲げスパンが

250mm を超える場合 
〃 5,500+A 

鋼板 

継手 

及び 

素材 

－－－ 

試験片寸法及び種類の記号に関わらず、曲げスパンが 250mm

以下の場合 
〃 1,540+A 

試験片寸法及び種類の記号に関わらず、曲げスパンが 250mm

を超える場合 
〃 5,830+A 

 注）A：当法人で加工を行った場合はその費用（見積）が加算されます。 

 

3）各種試験 
試 験 項 目 試験方法 単位 料金（円） 備  考 

単位質量測定 

JIS G 3112 

1 本 1,210 D10～D41 

形状寸法測定 1 本 3,630 D10～D41 

降伏棚のひずみ度 1 本 見積による 
D10～D35（SD685B） 

D10～D38(SD590A，SD590B，SD685A） 

曲げ戻し試験 NEXCO 

1 本 2,420 D13～D25 

1 本 5,940 D29 

溶接部のマクロ試験 JIS G 0553 

1 本 1 面 見積による 
－－－ 

追加 1面 見積による 

静弾性係数試験 － 1 本 見積による ひずみゲージ法で実施致します。 

注）上記の試験を行う際は、事前に打合せが必要です。 
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２．試験報告書の追加発行または修正発行 
 

項 目 単位 料金（円） 備  考 

定型報告書 
（依頼情報シート 

又は発注書） 

追加発行 1 枚   330 －－－ 

修正発行 1 件   660 －－－ 

非定型報告書 
（試験依頼書） 

追加発行 １部 1,100 －－－ 

修正発行 １部 1,100 －－－ 

 

３．写真 
 

項 目 方法 単位 料金（円） 備  考 

試験状況の撮影（2枚撮影） 

E-Mail 

1 件 

 330 
追加撮影：165 円/枚 

CD  440 

 


